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22Mesures de déflexion – L’expérience du Département de la Côte d’Or

› Introduction

› 1- Caractérisation de l’état de la chaussée

› 2- Modélisation de la structure en place et dimensionnement de chaussée

› 3- Gestion des barrières de dégel
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› Introduction

 Une utilisation pas très fréquente

 Une utilisation sans doute partielle

 Une pratique parfois « archaïque » mais pragmatique
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1- Caractérisation de l’état de la chaussée

› Exemple des fractures

et déformations sur la 

RD 906 à Sussey
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RD 906 SUSSEY



55Mesures de déflexion – L’expérience du Département de la Côte d’Or

1- Caractérisation de l’état de la chaussée

› Exemple des fractures et déformations sur la RD 906 à Sussey

21/09/2023
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• RD 906 à Sussey PR 37 à 38+600

• Chaussée à assise traitée au liant hydraulique :

ancienne RN6 entre Saulieu et Arnay-le-Duc ayant fait l’objet

d’un renforcement coordonné en grave laitier en 1983.

• Trafic : 540 PL/j/sens

• Structure : 2 couches d’enrobés (≈ 10 cm)

+ au moins 1 couche de GL (19 à 25 cm)
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1- Caractérisation de l’état de la chaussée

› Exemple des fractures et déformations sur la RD 906 à Sussey
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Def caract moy : 37

1- Caractérisation de l’état de la chaussée

› Exemple des fractures et déformations sur la RD 906 à Sussey
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1- Caractérisation de l’état de la chaussée

› Exemple des fractures et déformations sur la RD 906 à Sussey
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1- Caractérisation de l’état de la chaussée

› Exemple des fractures et déformations sur la RD 906 à Sussey

Def caract moy : 10,5
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2- Modélisation de la structure en place et dimensionnement de chaussée

› Cas de la RD 971 à Châtillon-sur-Seine
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RD 971 CHÂTILLON SUR SEINE
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2- Modélisation de la structure en place et dimensionnement de chaussée

› Cas de la RD 971 à Châtillon-sur-Seine

21/09/2023

Stéphane LE SIGNOR

Trafic : 230 PL/j/sens
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2- Modélisation de la structure en place et dimensionnement de chaussée

› Cas de la RD 971 à Châtillon-sur-Seine
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Déflexion 

carctéristique

67 1/100e mm
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2- Modélisation de la structure en place et dimensionnement de chaussée

› Cas de la RD 971 à Châtillon-sur-Seine
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3- Gestion des barrières de dégel
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• 8 stations de référence de 10 points 

de mesure chacune

• 4 stations à l’est du département et                     

4 à l’ouest

• Structures de chaussée variées
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3- Gestion des barrières de dégel
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3- Gestion des barrières de dégel
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DEFLEXION DEFLEXION DEFLEXION REMANENTE REMANENTE DEFLEXION ELASTIQUE RAYON DE

COORDONNEES DES POINTS D à 25 cm DTO DT1 = DTO + 1mn DR2 DR3 = DR2 + 1mn D=DTO-DR2 D'= DT1-DR3 COURBURE

en 1/100mm en 1/100mm en 1/100mm en 1/100mm en 1/100mm en 1/100mm en 1/100mm en mètres

RD 960 D  BEIRE          PR 12,000 26 48 52 26 22 22 30 142

(Barrière 12t) 12,020 4 8 8 8 8 0 0 781

Enduit neuf en 2017 12,040 8 26 28 6 4 20 24 174

12,060 14 32 38 16 10 16 28 174

12,080 12 30 38 16 12 14 26 174

12,100 10 26 36 18 12 8 24 195

12,120 12 60 64 50 44 10 20 65

12,140 18 30 42 20 14 10 28 260

12,160 18 34 40 20 14 14 26 195

12,180 8 24 32 20 16 4 16 195

MOYENNE 32
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3- Gestion des barrières de dégel
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RD 960 droit années

Beire le Chatel

201

3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PR

DT 

0 DT 0 DT 0 DT 0 DT 0 DT 0 DT 0 DT 0 DT 0 DT 0

12,000 54 44 50 42 24 38 30 32 42 48

12,020 30 26 38 24 10 14 12 20 20 8

12,040 28 30 120 38 18 22 24 30 40 26

12,060 22 30 40 28 18 26 26 30 32 32

12,080 34 32 88 36 24 38 40 36 34 30

12,100 28 44 32 34 22 38 30 34 30 26

12,120 28 32 38 32 14 30 28 42 28 60

12,140 28 36 46 46 14 40 24 50 18 30

12,160 32 50 52 34 22 38 40 30 38 34

12,180 24 26 30 30 8 26 24 28 20 24

moyennes

30,

8 35 53,4 34,4 17,4 31 27,8 33,2 30,2 31,8
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3- Gestion des barrières de dégel
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RD 960 droit dates

Beire le Chatel
deflex. 

Max

PR ref. DTO 2015

12,000 48 50

12,020 8 38

12,040 26 120

12,060 32 40

12,080 30 88

12,100 26 32

12,120 60 38

12,140 30 46

12,160 34 52

12,180 24 30

moyennes 31,8 53
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JOURNEE  D'ÉCHANGE SUR L'ÉVALUATION DES INTERFACES DE CHAUSSÉE

MERCI DE VOTRE ATTENTION

21 septembre 2023

http://www.dvdc.fr/

